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Сьогодні в Україні помітна тенденція 
до зменшення товщини імпортованої си-
ровини з металу з цинковим покриттям 
для прокату профнастилу та металоче-
репиці: якщо 7-8 років тому стандартна 
величина складала 0,45-0,50 мм, то сьо-
годні завозять навіть прокат 0,19 мм з 
оцинковкою 20 г/м2 і поліестеровим по-
криттям 12 мкм. На жаль, посередницькі 
компанії, орієнтовані на отримання ко-
роткострокової маржі, не завжди піклу-
ються про якість матеріалу, який поста-
чають кінцевому споживачу. 

При цьому обман покупця відбуваєть-
ся, так би мовити, всебічно: не лише за 
товщиною металу і кількістю цинку, а й 
навіть шляхом підробки маркування єв-
ропейських виробників, що наноситься 
на низькосортний метал. Ще один спосіб 
увести споживача в оману – завозить-
ся метал дійсно європейського вироб-
ництва, але такий, що його забороне-
но продавати в ЄС через невідповідність 
встановленим нормам.

Обов’язок виробників –
захист матеріалів від підробок

Розвиток в Україні культури споживан-
ня прокату з покриттям – комплексне за-
вдання. Одним з дієвих методів може ста-
ти розробка механізму інформування 
кінцевих споживачів про правила вибору 
і стандарти якості продукції.

При цьому обов’язок виробників – за-
безпечувати захист матеріалів від підро-
бок шляхом брендування продукції і чіт-
ко налагодженої взаємодії з дилерами, а 
державних органів – оперативно припи-

няти спроби недобросовісної конкурен-
ції, у тому числі використання чужого то-
варного знаку, підробки сертифікатів, 
а також недотримання критеріїв якості.

Більшість експертів будівельної галу-
зі сходяться на думці, що в питанні за-
хисту споживача європейські норми да-
леко випереджають українські. В ЄС все 
чітко регламентовано – кожна країна, 
що входить до його складу, зобов’язана 
приймати його стандарти або в повному 
обсязі, або ж із деякими відхиленнями, 
зафіксованими в національних допов-
неннях. Це дозволяє врахувати геогра-
фічні та кліматичні умови тощо.

В Україні вимоги до виробів
встановлює EN 508-1: 2008

В Україні на основі EN 508-1: 2008 
введено ДСТУ Б EN 508-1:2015 «Ви-
роби покрівельні та облицювальні ме-
талеві листові. Технічні вимоги до са-
монесучих сталевих, алюмінієвих листів 
або листів із нержавіючої сталі. Час-
тина 1. Сталь», який встановлює за-
гальні характеристики, визначення, 
види класифікації і маркування виро-
бів, а також вимоги до матеріалів, з 
яких можна виготовляти вироби. На, 
жаль цих нормативів дотримуються 
поки що не всі.

Більш детально слід зупинитися на 
такому важливому показнику, як мі-
німальна маса цинку для металу з 
покриттям. В прийнятому Україною 
ДСТУ на основі EN 508-1:2015 від-
сутнє загальне обмеження за міні-
мальною масою захисного цинкового 

Наявність неякісної продукції на ринку 
тонколистового металу дискредитує 
саму категорію металевих виробів для 
огороджувальних конструкцій. Як же 
бути пересічному споживачу, у якого 
за відсутності достовірної інформації 
формується хибне уявлення, що такі 
матеріали апріорі неякісні? В компанії 
«Прушиньскі» переконані, що ситуацію 
в Україні можна змінити, якщо чітко 
сформувати критерії якості і нарешті 
почати дотримуватися європейських 
стандартів на металопродукцію. Сама 
ж компанія слідує цим нормам із само-
го початку своєї діяльності на ринку.

Компанія «Прушиньскі»
формує культуру споживачів

покриття, в той час як у його попере-
днику – EN 508-1:2008 було вказано, 
що мінімальна маса цинку в захисно-
му шарі повинна складати 200 г/м2 на 
обох сторонах. 

З огляду на те, що кожна держава, 
приймаючи EN, має право на внесен-
ня уточнень/поправок у вигляді наці-
ональних додатків, у більшості країн 
Центральної Європи за мінімум взято 
275 г/м 2 від цієї величини. В той же 
час є такі країни, що занизили даний 
показник, зокрема Франція, де міні-
мум складає 225 г/м. 

Сировина для компанії «Прушиньскі» –
за європейськими стандартами якості
 Усі підприємства «Прушиньскі», не-
залежно від географічного розташу-
вання, використовують у виробництві 
метал, що відповідає усім європей-
ським стандартам якості. Основні по-
стачальники металу для українського 
заводу компанії – ArcelorMittal (заво-
ди в Німеччині, Польщі, Бельгії, Люк-
сембурзі), Corus/Miriad (у Франції), 
Voest Alpine (в Австрії), Salzgitter (в Ні-
меччині), а також ТОВ «Модуль-Украї-
на», єдиний вітчизняний виробник ру-
лонної сталі з полімерним покриттям, 
продукція яких відповідає всім євро-
пейським стандартам.

Компанія «Прушиньскі» працює ви-
ключно із сировиною, на яку надає га-
рантію для кінцевого споживача. Вона 
має сертифікат якості і заводське мар-
кування по довжині рулона із зазна-
ченням виробника, дати виробництва, 

Лінія з виробництва металочерепиці АРАД на українському заводі працює 
з 2016 року і випускає два види продукції – АРАД Класік і АРАД Оптіма

Компанія «Прушиньскі» використовує у виробництві метал, 
що відповідає усім європейським стандартам якості

вмісту цинку. На всі матеріали надаєть-
ся гарантія від 10 до 30 років залежно 
від типу захисного покриття, вся без 
винятку металочерепиця «Прушиньскі» 
має не менше 225 г/м2 маси цинку. 

  
Опускатися нижче показника 
200 г/м2 немає сенсу

Фахівці компанії «Прушиньскі» напо-
лягають, що в Україні обов’язково по-
трібно встановити мінімальний показ-
ник захисного шару для сталі – як для 
виробів з органічним покриттям, так і 
без нього. Але при цьому дуже важли-
во дотримати баланс. У випадку зі ста-
левим листом з органічним покриттям 
йти шляхом Німеччини, Данії та Бельгії 
не варто. Враховуючи купівельну спро-
можність населення, Україна ще не го-
това працювати за величиною 275 г/м2.

200 г/м2 цинкового захисного шару 
для металу з органічним покриттям – 
саме той мінімум, нижче якого опуска-
тися просто немає сенсу. А якщо об-
меження не буде внесено в ДСТУ, то в 
Україну і далі буде ввозитися та ж про-
дукція з Китаю і найдешевший метал з 
Європи, який в більшості країн ЄС за-
боронений до застосовання. 

Добровільна, а в подальшому і обов’яз-
кова сертифікація по ДСТУ EN допомо-
же впорядкувати ситуацію на вітчизняно-
му ринку, захистить кінцевого споживача 
від недоброякісного товару, а також 
зобов’яже постачальників надавати якіс-
ний продукт, як це вже робить компанія 
«Прушиньскі», не дивлячись на відсут-
ність в Україні обмежувальних норм за 
масою покриття.

www.pruszynski.com.ua

Українська продукція за європейськими стандартами
Металочерепиця АРАД Класік виробляється на заводі компанії «Прушинь-
скі» в Україні з європейського металу товщиною 0,50 і 0,45 мм з цинковим 
захисним шаром 275 г/м2. Довжина тайлу – 350/400 мм. Доступні всі попу-
лярні декоративні покриття: поліестер, матовий поліестер, а також Purmat 
і Purlak – суперстійкі полімерні покриття товщиною 50 мк. Вони виробля-
ються спеціально для групи компаній «Прушиньскі» і мають унікальні влас-
тивості: водночас тверді й еластичні, тому вирізняються високою стійкістю 
до механічних пошкоджень, хімічної корозії і впливів агресивного серед-
овища. Гарантія на вироби з покриттям Purmat і Purlak – 30 років. Покрів-
ля з металочерепиці АРАД Класік об’ємна і архітектурно виразна. Завдяки 
збільшеній висоті штампу черепиця має невеликий нахлест при поздо-
вжньому стикуванні листів, тому відходи при монтажі зведені до мінімуму, 
а саморізи менш помітні. Ефекту безшовності покрівлі дозволяють досяг-
ти спеціально спроектовані замки: черепицю можна укладати як зліва на-
право, так і справа наліво, а також із зсувом на хвилю. Це дає можливість 
розташовувати замки «від входу» і зменшує ймовірність того, що поздо-
вжній стик металочерепиці стане помітним на даху під час експлуатації. 


